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VENDAS TECNICAS




CENTROS DE ESPECIFICAGAO \Y4

Rua Fiandeiras, 929 Showroom Fabrica
Vila Olimpia Santa Gertrudes / SP

S&o Paulo / SP

Agendamento
11 3805 9396
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CARACTERISTICAS

PORCELANATO ESMALTADO

ABNT NBR ISO 10.545
ABNT NBR ISO 13.006

TIPOLOGIA DA MASSA

via Umida

ABSORGCAO DE AGUA
menor ou igual a 0,5%
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SO Corms S o Tioats, diesiar e 8 e

Ceramica Villagres Lida
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PORCELANATO
CERTIFICADO

ABNT NBR ISO 13006

ANFACER Asseciagho Nacional
e

dag Fabricantes de Cerdmica




SUPERFICIE VS COEFICIENTES DE ATRITO

; COEFICIENTE
SUPERFICIE DE ATRITO TECNOLOGIA

Superficie de Alta

sap PERFORMANCE

BRILHANTE <0,4 BER?IT_IAALJEE
<S> Disponivel em superficie natural e externa;
27 Maxima resisténcia a riscos e manchas;
ACETINADO <0,4 Aﬁéﬁlﬁfgo
<& Melhor limpabilidade;
¢ Suavidade no toque;
MICROGRANILHA
NATURAL SAP 20,4 TECNOLOGIA EXCLUSIVA Maior desempenho e performance para
locais de trafego intenso.
MICROGRANILHA
EXTERNO SAP 20’8 TECNOLOGIA EXCLUSIVA



VARIACAO DE TONALIDADE

LEVEMENTE VARIACAO MUITO
UNIFORME VARIADO MODERADA VARIADA

Vi V2




FORMATOS

80,5x140 20x141,5

63x108
50x100 24,5x100

123x123
108x108
92x92

71,6x71,6




FORMATO 123 X 123CM

COEFICIENTE
DE ATRITO

>0,4

123012 - Basalto Grey

Natural SAP | Local 5
COEFICIENTE

DE ATRITO

=0,8

123013 - Basalto Grey
Externo SAP | Local 6

ESMALTADO
RETIFICADO

SAP

Superficie de Alta
PERFORMANCE




ESMALTADO

FORMATO 123 X 123CM RETIEICADO
DE ATRITO
>0,4
[
123014 - Basalto Sand
Natural SAP | Local 5
DE ATRITO
=0,8
@
123015 - Basalto Sand SAP

Superficie de Alta
Externo SAP | Local 6 PERFORMANCE



FORMATO 123 X 123CM

COEFICIENTE
DE ATRITO

>0,4

ESMALTADO
RETIFICADO

123016 - House Cement . cure
Natural | Local 3 DE ATRITO

20,8

123039 - House Cement
Externo SAP | Local 6
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ESMALTADO
RETIFICADO

FORMATO 123 X 123CM

COEFICIENTE

DE ATRITO
>0,4
°
|||
| IIMH.
123004 - House Silver CoERICIENTE
Natural | Local 3 DE ATRITO
20,8

123040 - House Silver
Externo SAP | Local 6



ESMALTADO
RETIFICADO

FORMATO 123 X 123CM

COEFICIENTE
DE ATRITO

20,4

123037 - House Off White

Natural | Local 3 COEFICIENTE

DE ATRITO

<0,4

123038 - House Off White
Polido | Local 2



ESMALTADO [S==srs RN Y M
FORMATO 123 X 123CM TR AR V

COEFICIENTE
DE ATRITO

>0,4

123017 - Colosseo

Natural | Local 3
Conjuga com 800037

123020 - Colosseo g

Externo | Local 4 20,5




ESMALTADO [S==srs RN Y M
FORMATO 108 X 108CM ETIEICADG

COEFICIENTE
DE ATRITO

108019 - Lombardia Silver
Natural SAP | Local 5

COEFICIENTE
DE ATRITO

108020 - Lombardia Silver SAP
Externo SAP | Local 6 Superficie de Alta
PERFORMANCE



ESMALTADO
FORMATO 108 X 108CM EEEADE

COEFICIENTE
DE ATRITO

20,4

108005 - Copan Cement

Natural | Local 3
Conjuga com 920008

COEFICIENTE
DE ATRITO

20,5

108051 - Copan Cement

Externo | Local 4




ESMALTADO
FORMATO 108 X 108CM RETIFICADO

COEFICIENTE
DE ATRITO

>0,4

108003 - Copan Off White

Natural | Local 3
Conjuga com 920010

COEFICIENTE
DE ATRITO

e 20,4
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108002 - Unique Prata

Natural | Local 3



